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Hej Johannal
Svensk Ventilation ar allmant positiva till forslaget. Jag har fatt in svar fran Halton , Camfil och
Lindab.

Lindab hade foljande synpunkt:

Det forenklar nog en del men sa lange BASTA och BVB inte ger undantag for
dmnen med utfasningsegenskaper blir kanske effekten inte sa stor. Det hade
varit en bra om BASTA och BVB hade redovisat vilka legeringar som fatt dispens,
sa att inte alla bolag behover jaga "data fran tester gjorda i enlighet med CLP-
forordningen" eller "data fran andra vetenskapliga studier".

En annan fraga ar hur stora variationer pa amnesuppsattningen det far vara for
att det skall rdknas som samma legering.

Men som sagt det borde férenkla for oss.

Pontus Andersson

Lindab Ventilation AB R&D | SE-269 82 Bastad | Sweden

Phone +46 431 85000 | Direct +46 431 85278

Fax +46 431 85325

mailto:_pontus.andersson@lindab.se | www.lindab.se

Med vanlig halsning

Erik Osterlund

Teknik- och Miljéchef
Arstaangsvéagen 19C

Box 47103, 100 74 Stockholm
Tel +46 8 762 75 56
www.svenskventilation.se
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Forslag pa alternativ bedomning av legeringar

Bakgrund

Detta forslag har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter frain BASTA och
Byggvarubedémningen (BVB) under hésten 2011. Syftet med detta forslag ér att inféra en mojlighet f6r
Leverantorer i BASTA och BVB att anséka om dispens frin klassificering pa dmnesniva for legeringar i
systemen. Leverantoren kan istillet redovisa ett underlag for klassificering pa legeringsniva.

Bakgrunden till detta dr att vetenskapliga studier visat att legeringar i vissa fall har andra egenskaper dn de 1
legeringen ingiende dmnena (exempelvis Odnevall Wallinder et al, 2000).

Enligt REACH-f6rordningen och CLP-férordningen betraktas legeringar som sirskilda blandningar
(Kemi, 2011). CLP-férordningen reglerar hur legeringar och deras bestindsdelar ska mirkas. Lagstiftarna
pekar dock i avsnitt 5.5 bilaga IV till Guidance on the Application of the CLLP Criteria pa att legeringar inte bara
ir att betrakta som blandningar av metaller eftersom legeringar uppvisar andra egenskaper 4n de ingdende
dmnena (ECHA, 2009 ). I Leksaksdirektivet undantar lagstiftarna legeringen rostfritt stal som ett CMR-
imne (2009/48/EG).

Diskussionen om bedémning av legeringar i BASTA och BVB har aktualiserats for legeringen rostfritt stil
som dr vanligt férekommande inom byggbranschen.

Forslag

Frin och med den XXXX finns en méjlighet £6r Leverantdrer 1 BASTA och Byggvarubedémningen
(BVB) att ansoka om dispens fran klassificering pa dmnesniva for legeringar i systemen. Leverantéren kan
istillet redovisa ett underlag f6r klassificering pa legeringsniva. Bakgrunden till detta dr att vetenskapliga
studier visat att legeringar i vissa fall har andra egenskaper dn de i legeringen ingdende dmnena.

BASTA och BVB har som gemensamt mal att fasa ut &mnen med farliga egenskaper frin bygg- och
anliggningssektorn. I enlighet med Sveriges nationella miljokvalitetsmal Giftfri miljé sa har BASTA och
BVB beslutat att det inte finns ndgon méjlighet att anséka om dispens fran klassificering pa dmnesniva fér
legeringar som innehaller dmmnen med utfasningsegenskaper.

Den Leverantdr som vill anséka om dispens fran klassificering pa dmnesniva ska ta fram ett underlag f6r
ansOkan enligt nedanstdende punkter och sedan skicka in detta till BASTA eller BVB. Ett beslut om
huruvida underlaget anses vara tillrickligt f6r dispens fran klassificering pa dmnesniva tas gemensamt av
BASTA och BVB som sedan meddelar berord Leverantor.

Foljande delar ska ingi i en ansdkan:

e Det ska finnas en tydlig definition pa vilken typ av legering som avses.

o Det ska finnas en tydlig beskrivning for vilka egenskaper som de i legeringen ingdende dmnena har, men
som legeringen inte uppvisar.

e Det ska finnas relevant lagstifining, vars syfte dr att skydda manniskor och mifjs, som stodjer att legeringen
uppvisar andra egenskaper 4n de ingidende dmnena.

e Det ska finnas data frin tester giorda i enlighet med CLP-forordningen, 1 f6rsta hand, och data frin andra
vetenskapliga studier, 1 andra hand, som styrker att legeringen uppvisar andra egenskaper dn de
ingiende dmnena. En bedémning av den vetenskapliga kvalitén pa underlaget gérs av BASTA
och BVB utsedd expertis.
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